
表 5-4 檢測結果(飛灰水洗或穩定化) 申報月份: 112 年 02 月 

採樣日期  
樣品  

編號  

檢驗單位  

汞  鉛  鎘  鉻  砷  六價鉻  銅  硒  鋇  
抗壓強  

度試驗  
戴奧辛  

mg/L Kg/cm2  
ng 

I-TEQ/g 

法規值  0.2 5.0 1.0 5.0 5.0 2.5 15.0 1.0 100.0 10.0 1.0 

112/2/7 B230207006-B 台灣檢驗科技股份有限公司  ND ND ND 0.417 ND <0.15 ND 0.0762 1.16 NA 0.1453 

112/2/16 B230216003-B 台灣檢驗科技股份有限公司  ND ND ND 0.458 ND <0.15 ND 0.0684 0.873 NA NA 

112/2/21 B230221021-B 台灣檢驗科技股份有限公司  ND ND ND 0.315 ND <0.06 ND ND 1.31 NA NA 

 


