
採樣日期： 115年6月3日
項　目 單　位 底　渣 飛　灰 反應灰

單位容積重 kg/m
3 1,787 998 606

灼燒減量 % 0.9 - -

水份 % 8.72 3.79 1.99

pH值 - 12.16 11.86 11.78

SiO2 % 23.50 9.17 2.29

GG2O3 % 8.96 2.44 0.28

Al2O3 % 5.92 5.56 0.36

CaO % 27.60 31.40 36.70

Cl
- % 0.77 7.56 26.20

SO4
= % 0.06 0.42 1.07

總 汞 mg/kg 0.0563 <0.200 9.77

總 砷 mg/kg <20.0 <20.0 <20.0

總 鉛 mg/kg 722.00 262 1990

總 鎘 mg/kg 18.80 44 243.00

總 鎳 mg/kg 358 243 17.6

總 鋅 mg/kg 6110 6230 12400

總 銅 mg/kg 3000 705 649

總 鉻 mg/kg 665 644 106

總 鋇 mg/kg 1420.00 1100.00 171.00

固定碳 % 8.38 4.81 8.81

有機汞 mg/L ND ND ND

溶出液中總汞 mg/L ND ND 0.0194

溶出液中總鉛 mg/L 0.0231 ND 25.9*

溶出液中總鎘 mg/L 0.057 ND <0.060

溶出液中總鉻 mg/L 0.0213 6.33* 0.124

溶出液中六價鉻 mg/L ND 3.76* ND

溶出液中總銅 mg/L 1.30 0.02 0.257

溶出液中總鋅 mg/L 3.790 <0.050 4.85

溶出液中總砷 mg/L ND ND <0.200

溶出液中硒 mg/L ND 0.0848 <0.200

溶出液中鋇 mg/L 0.605 0.71 4.070

戴奧辛及呋喃 ng I-TGQ/g 0.006 0.014 0.543
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