
採樣日期： 115年7月2日
項　目 單　位 底　渣 飛　灰 反應灰

單位容積重 kg/m
3 1,782 1,018 628

灼燒減量 % 2.2 - -

水份 % 23.70 5.06 0.13

pH值 - 12.37 11.88 11.85

SiO2 % 24.00 13.90 2.55

GG2O3 % 7.00 3.19 0.22

Al2O3 % 5.99 7.36 0.42

CaO % 30.40 33.60 4.19

Cl
- % 1.20 6.58 37.10

SO4
= % 0.02 0.13 5.02

總 汞 mg/kg <0.200 <0.200 3.32

總 砷 mg/kg <20.0 <20.0 <20.0

總 鉛 mg/kg 400.00 217 2440

總 鎘 mg/kg 11.20 41 356.00

總 鎳 mg/kg 393 247 14.4

總 鋅 mg/kg 4960 5740 15700

總 銅 mg/kg 3470 750 1270

總 鉻 mg/kg 726 627 65.6

總 鋇 mg/kg 1340.00 1360.00 235.00

固定碳 % 10.80 6.34 4.07

有機汞 mg/L ND ND ND

溶出液中總汞 mg/L ND ND 0.0464

溶出液中總鉛 mg/L ND ND 5.58*

溶出液中總鎘 mg/L ND ND 17.9*

溶出液中總鉻 mg/L 0.282 5.93* <0.250

溶出液中六價鉻 mg/L 0.08 2.83* ND

溶出液中總銅 mg/L 0.79 ND 28.900

溶出液中總鋅 mg/L <0.050 <0.050 244.00

溶出液中總砷 mg/L ND ND <0.500

溶出液中硒 mg/L ND 0.0507 <0.500

溶出液中鋇 mg/L 0.875 0.56 2.040

戴奧辛及呋喃 ng I-TGQ/g 0.005 ND 0.548
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