
採樣日期： 115年8月4日
項　目 單　位 底　渣 飛　灰 反應灰

單位容積重 kg/m
3 1,778 1,015 628

灼燒減量 % 1 - -

水份 % 2.73 4.14 4.02

pH值 - 12.32 11.70 11.94

SiO2 % 21.20 11.90 2.64

GG2O3 % 6.36 1.90 0.25

Al2O3 % 0.75 1.74 0.19

CaO % 32.60 29.10 31.80

Cl
- % 1.00 9.04 30.90

SO4
= % 0.02 0.32 1.81

總 汞 mg/kg <0.200 <0.200 35

總 砷 mg/kg <20.0 <20.0 <20.0

總 鉛 mg/kg 587.00 208 2390

總 鎘 mg/kg 23.20 49 312.00

總 鎳 mg/kg 396 191 15.1

總 鋅 mg/kg 5230 6920 14200

總 銅 mg/kg 2800 594 776

總 鉻 mg/kg 662 527 60.7

總 鋇 mg/kg 1180.00 985.00 169.00

固定碳 % 12.50 4.96 8.58

有機汞 mg/L ND ND ND

溶出液中總汞 mg/L ND ND 0.0050

溶出液中總鉛 mg/L ND ND 0.50

溶出液中總鎘 mg/L ND ND 4.35*

溶出液中總鉻 mg/L 0.094 6.67* <0.250

溶出液中六價鉻 mg/L 0.04 3.13* 0.05

溶出液中總銅 mg/L 1.41 ND 0.532

溶出液中總鋅 mg/L <0.050 <0.050 52.90

溶出液中總砷 mg/L ND ND <0.500

溶出液中硒 mg/L ND 0.0591 <0.500

溶出液中鋇 mg/L 0.608 0.68 1.620

戴奧辛及呋喃 ng I-TGQ/g 0.003 0.021 0.228
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